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Horneado 

El proceso de extracción del 

barro en las minas y de los 

campos arroceros de la Chamba. 

El raspado y pulido se realiza 

por medio de instrumentos 

ovalados como cascara de 

totumo y otros elementos de 

fabricación casera  

Se hace a mano, en 

algunos caso se utilizan 

tornos y existen patrones 

de referencia para cada 

pieza 

Las piezas se pasan al horno 

de ladrillo, utilizando como 

combustible carbón vegetal y 

leña para la cocción. 

Selección y Empaque 

Almacenamiento y Embalaje 

Se hace al sol, el invierno se 

hace en la sombra utilizando 

ventiladores 

Con este proceso se estimula el 

brillo del barro, característico 

de esta vajilla, se hace con 

piedras de río, y semipreciosas 

Extracción del barro 

Preparación del barro para el 

moldeado  

Moldeado de las piezas 

Pulido, acabado y secado 

de las piezas  

Secado 

Bruñido 

Comercialización 

 Barro lizo de la Mina 

de Artesanías de Colombia 

 Barro arenoso de una 

mina Privada que queda al 

otro lado del río Magdalena. 

 Barro para el barniz 

 El proceso comienza con el secado 

y molido del barro arenoso. El 

barro lizo se rehidrata para cernirlo 

utilizando un colador o  una 

zaranda en una mezcla de dos a 

uno respectivamente y se amasa 

Se realiza el ahumado con 

boñiga, semillas, hojas de naranjo 

limón o guanábano 

Barnizado (Rojo)  

Negriado 

Comercio al por mayor y al detal 

- Transporte y consumidor final 

nacional e internacional 


