
Inicio Arcilla Fina 

Método propuesto 

Empacar en sacos 

de fibra plástica 

Extraer arcilla 

de la mina 

Cargar volqueta 

Moler terrones 

en molino chileno 

Extraer arcilla 

de la mina 

Transportar el 

material a 

La Chamba 

Secar arcilla 

en secadero 

Descargar arcilla 

en patio cubierto 

Almacenar los 

bultos de arcilla 

Transportar el 

material a 

La Chamba 

Molino de bolas 

Zaranda Managros 

Almacenar arcilla 

fina -M30 en sacos 

de fibra plástica 

-M30 

+M30 

-M30 +M30 

A proceso de 

preparación 

pasta para modelado 

Inicio Arcilla Arenosa 

Método propuesto 

Empacar en sacos 

de fibra plástica 

Extraer arcilla 

de la mina 

Cargar volqueta 

Moler terrones 

en molino chileno 

Extraer arcilla 

de la mina 

Transportar el 

material a 

La Chamba 

Secar arcilla 

en secadero 

Descargar arcilla 

en patio cubierto 

Almacenar los 

bultos de arcilla 

Transportar el 

material a 

La Chamba 

Molino de bolas 

Zaranda Managros 

Almacenar arcilla 

arenosa -M30 en 

 sacos de fibra plástica 

-M30 

+M30 

-M30 

Material rechazado 

(desperdicio) 

+M30 

A proceso de 

preparación 

pasta para modelado 


