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Artesanas: Municipio de Sutatausa
Oficio:Tejeduría
Técnica: crochet
Material: Lana 100 natural
Producto: Bolso

Mejoramiento: Se detectó la necesidad de implementar la
hechura y aplicación de moldes para la elaboración de bolsos para
asegurar la producción de 300 unidades con dimensiones
estandarizadas. El molde se realizó de acuerdo al diseño propuesto
por el cliente.

APLICACIÓN DE MOLDES PARA TEJIDO DE BOLSO
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Artesanas: Municipio de Sutatausa
Oficio:Tejeduría
Técnica: crochet
Material: Lana 100 natural
Producto: Bolso

Mejoramiento: Según las dimensiones del molde, las artesanas
definieron a través de una muestra, la cantidad de puntos para
iniciar la pieza tejida en la técnica de crochet. Se deben tener
en cuenta los aumentos y disminuciones en el cuerpo principal
siguiento el molde.

TEJIDO DE BOLSO SIGUIENDO UN MOLDE RESULTADO PRODUCTO DE ACUERDO AL MOLDE
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Mejoramiento: Se detectó la necesidad de combinar distintas
gamas de color según la paleta de temporada, para innovar la
oferta de ruanas de colores naturales, aprovechando los
conocimientos adquiridos en años anteriores en la técnica de
tinturado de lanas naturales.

Producto inicial: Ruana

Artesanas: Luz María Rodriguez
Oficio:Tejeduría
Técnica: tinturado / Telar horizontal 
Material: Lana 100 natural
Producto: Ruana  

Proceso de tinturado y mezcla de color Producto final: Ruana a rayas
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Mejoramiento: Para dar la combinación de colores en la tela
para la confección de la ruana, se sugiere hacer un urdido en el
telar horizontal distribuyendo rayas gruesas y delgadas.

Artesanas: Luz María Rodriguez
Oficio:Tejeduría
Técnica: tinturado / Telar horizontal 
Material: Lana 100 natural
Producto: Ruana  

Producto inicial: Ruana Proceso de tinturado y mezcla de color Producto final: Ruana a rayas
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Mejoramiento: El proceso de tinturado con tintes industriales, se
realizó de acuerdo a los procesos aprendidos en años anteriores, el
cual se encuentra normalizado, utilizando los métodos adecuados
de temperatura, descrude, mordientes y fijadores.

Producto inicial: Ruana Proceso de tinturado y mezcla de color Producto final: Ruana a rayas

Artesanas: Luz María Rodriguez
Oficio:Tejeduría
Técnica: tinturado / Telar horizontal 
Material: Lana 100 natural
Producto: Ruana  
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Artesanas: Municipio de Ubaté
Oficio:Tejeduría
Técnica: tejeduría
Material: Lana 100 natural
Producto: Bufanda 

Mejoramiento: El proceso de tinturado se realizó en dos grupos
uno con tintes naturales y el otro con tintes industriales, para
lograr los colores y tonalidades deseadas y obtener una gama más
amplia de color para las ruanas.

Tinturado de lana de colores según paleta Proceso de devanado de lana para iniciar urdido




